清洁生产审核信息公示
我公司于2019年3月开始实施清洁生产审核，现将公司生产及排污情况向社会公示，欢迎社会各界进行监督、指导。

表1        企业信息一览表

	企业名称
	邢台钢铁有限责任公司

	法人代表
	魏振华

	社会信用代码
	91130500105783910L

	审核负责人
	辛敏

	企业所在地
	邢台市桥西区钢铁南路262号


表2          主要生产设施一览表
	序号
	项目
	焦化厂
	炼铁厂
	炼钢厂
	线材厂
	辅助系统

	
	
	
	烧结
	炼铁
	
	
	

	1
	产品名称
	焦炭
	烧结矿
	生铁
	普通粗钢
	不锈钢
	钢材
	--

	2
	主体设施
	2×4.3m顶装焦炉
	1×180m2带式烧结机

1×198m2带式烧结机
	2×420m3高炉

1×450m3高炉

1×1050m3高炉
	3×50t转炉

1×80t转炉
	1×50tAOD炉、1×70t熔炼电炉
	5条高速线材连轧生产线
	3台35t/h、3台75t/h、在建1台130t/h蒸汽锅炉；
3套6MW、3套15MW、在建1套40MW汽轮发电机组

	3
	生产规模

（万t/a）
	95
	440
	315
	320
	24
	295
	--


表3      焦化工序原辅料和能源消耗一览表  (以吨干全焦计)      

	年度
	干煤消耗
	电力消耗
	蒸汽消耗
	新水消耗
	焦炉煤气
	高炉煤气

	
	万t
	t/t
	万kWh
	kWh/t
	t
	t/t
	万m3
	m3/t
	万m3
	m3/t
	万m3
	m3/t

	2016年
	108.07
	1.38
	5714.42
	72.7
	135050
	0.17
	98.66
	1.26
	12800.54
	162.9
	44303.45
	563.9

	2017年
	102.94
	1.37
	5811.66
	57.6
	159710
	0.21
	122.89
	1.64
	12435.71
	165.9
	43045.92
	574.4

	2018年
	95.69
	1.31
	3778.474
	51.7
	145648
	0.20
	102.48
	1.40
	12021.79
	164.6
	36689.07
	502.3


表4     烧结工序原辅材料消耗量一览表(以吨烧结矿计)
	序号
	原辅材料名称
	单位
	2016年
	2017年
	2018年

	1
	铁精粉
	万t/a
	23.86
	1.89
	15.61

	
	
	kg/t
	66.61
	5.03
	43.97

	2
	外矿粉
	万t/a
	213.12
	247.15
	206.07

	
	
	kg/t
	594.97
	658.01
	580.48

	3
	熔剂
	万t/a
	65.93
	62.56
	53.34

	
	
	kg/t
	184.06
	166.56
	150.25

	4
	煤
	万t/a
	9.05
	10.93
	7.97

	
	
	kg/t
	25.27
	29.10
	24.80

	5
	焦粉
	万t/a
	9.45
	8.87
	10.16

	
	
	kg/t
	26.38
	23.62
	31.61

	6
	焦炉煤气
	万m3/a
	1344.6
	1425.84
	1894.6210

	
	
	m3/t
	3.75
	3.80
	5.90

	7
	电耗
	万kWh/a
	16598
	16680
	13884

	
	
	kWh/t
	46.34
	44.41
	43.24

	8
	氮气消耗
	万m3/a
	3163.1
	3490
	3382.4

	
	
	m3/t
	8.83
	9.29
	10.53

	9
	生产取水
	万m3/a
	53.72
	50.25
	52.73

	
	
	m3/t
	0.150
	0.134
	0.164


表5      2016年炼铁工序原辅材料消耗量一览表   (以吨铁水计) 

	序号
	项目
	单位
	2016年

	
	
	
	1#（420m3）
	3#（420m3）
	5#（450m3）
	6#（1050m3）
	合计

	1
	烧结矿
	t/a
	562191
	553878
	559736
	1519461
	3195266

	
	
	kg/t
	1279.5
	1305.4
	1248.6
	1312.6
	1293.8

	2
	球团矿
	t/a
	102496
	92514
	105877
	256552
	557439

	
	
	kg/t
	233.2
	218.1
	236.2
	221.6
	225.7

	3
	块矿
	t/a
	93198
	80612
	95615
	210092
	479517

	
	
	kg/t
	212.1
	190.0
	213.3
	181.5
	194.2

	4
	焦炭
	t/a
	144122
	140265
	147363
	363733
	795483

	
	
	kg/t
	328.0
	330.6
	328.7
	314.2
	322.1

	5
	焦丁
	t/a
	24909
	24704
	13827
	51369
	114809

	
	
	kg/t
	56.7
	58.2
	30.8
	44.4
	46.5

	6
	煤粉
	t/a
	65664
	63266
	69346
	178590
	376866

	
	
	kg/t
	149.4
	149.1
	154.7
	154.3
	152.6

	7
	高炉煤气
	万m3/a
	44410.3
	43984.6
	46365.3
	104917.6
	239677.8

	
	
	m3/t
	1010.6
	1036.7
	1034.2
	906.3
	970.5

	8
	转炉煤气
	万m3/a
	6.98
	25.46
	26.90
	115.76
	175.11

	
	
	m3/t
	0.2
	0.6
	0.6
	1.0
	0.7

	9
	氮气
	万m3/a
	1637.2
	1551.7
	1688.3
	4066.1
	8943.3

	
	
	m3/t
	37.26
	36.57
	37.66
	35.12
	36.21

	10
	氧气
	万m3/a
	3034.6
	2877.1
	3130.4
	7539.3
	16581.4

	
	
	m3/t
	69.06
	67.81
	69.83
	65.13
	67.14

	11
	蒸汽
	t/a
	403.4
	385.7
	419.6
	1010.6
	2219.3

	
	
	kg/t
	9.18
	9.09
	9.36
	8.73
	9.00

	12
	电
	万kWh/a
	1702.91
	1488.84
	1568.58
	3429.40
	8189.73

	
	
	kWh/t
	38.8
	35.1
	35.0
	29.6
	33.2

	13
	新水
	万m3/a
	24.28
	18.62
	23.5
	56.28
	122.68

	
	
	m3/t
	0.553
	0.439
	0.524
	0.486
	0.497


表6  2017年炼铁工序原辅材料消耗量一览表     (以吨铁水计) 

	序号
	项目
	单位
	2017年

	
	
	
	1#（420m3）
	3#（420m3）
	5#（450m3）
	6#（1050m3）
	合计

	1
	烧结矿
	t/a
	540318
	493033
	545216
	1412615
	2991182

	
	
	kg/t
	1270.6
	1207.6
	1259.1
	1381.7
	1306.8

	2
	球团矿
	t/a
	149903
	144448
	151733
	349443
	795527

	
	
	kg/t
	352.5
	353.8
	350.4
	341.8
	347.6

	3
	块矿
	t/a
	87591
	75912
	89932
	284552
	537987

	
	
	kg/t
	206.0
	185.9
	207.7
	278.3
	235.0

	4
	焦炭
	t/a
	155850
	143142
	150997
	331449
	781437

	
	
	kg/t
	366.5
	350.6
	348.7
	324.2
	341.4

	5
	焦丁
	t/a
	25135
	29159
	29771
	53896
	137962

	
	
	kg/t
	59.1
	71.4
	68.8
	52.7
	60.3

	6
	煤粉
	t/a
	51598
	57889
	65487
	159389
	334363

	
	
	kg/t
	121.3
	141.8
	151.2
	155.9
	146.1

	7
	高炉煤气
	万m3/a
	31916
	31676
	33542
	82447
	179581

	
	
	m3/t
	850.5
	875.8
	874.6
	906.4
	884.6

	8
	转炉煤气
	万m3/a
	44.8
	39.6
	43.3
	101.2
	229.0

	
	
	m3/t
	1.05
	0.97
	1.00
	0.99
	1.00

	9
	氮气
	万m3/a
	1899.9
	1680.0
	1836.9
	4294.0
	9710.8

	
	
	m3/t
	44.68
	41.15
	42.42
	42.00
	42.43

	10
	氧气
	万m3/a
	2897.4
	2562.1
	2801.4
	6548.6
	14809.5

	
	
	m3/t
	68.13
	62.75
	64.69
	64.05
	64.70

	11
	蒸汽
	t/a
	3132.8
	2770.3
	3029.1
	7080.8
	16013.0

	
	
	kg/t
	7.4
	6.8
	7.0
	6.9
	7.0

	12
	电
	万kWh/a
	1458.92
	1350.34
	1365.29
	3244.89
	7419.44

	
	
	kWh/t
	34.3
	33.1
	31.5
	31.7
	32.4

	13
	新水
	万m3/a
	25.56
	19.67
	24.74
	54.24
	124.21

	
	
	m3/t
	0.601
	0.482
	0.571
	0.531
	0.543


表7       2018年炼铁工序原辅材料消耗量一览表     (以吨铁水计) 

	序号
	项目
	单位
	2018年

	
	
	
	1#（420m3）
	3#（420m3）
	5#（450m3）
	6#（1050m3）
	合计

	1
	烧结矿
	t/a
	462349
	438896
	469091
	1378163
	2748499

	
	
	kg/t
	1230.96
	1237.02
	1200.64
	1203.43
	1212.77

	2
	球团矿
	t/a
	132605
	131170
	128775
	385245
	777794

	
	
	kg/t
	353.05
	369.70
	329.60
	336.40
	343.20

	3
	块矿
	t/a
	92813
	80433
	94784
	286987
	555017

	
	
	kg/t
	247.11
	226.70
	242.60
	250.60
	244.90

	4
	焦炭
	t/a
	121385
	113405
	122097
	370437
	727324

	
	
	kg/t
	323.18
	319.63
	312.51
	323.47
	320.93

	5
	焦丁
	t/a
	15136
	15896
	17671
	47267
	95970

	
	
	kg/t
	40.30
	44.80
	45.23
	41.27
	42.35

	6
	煤粉
	t/a
	58246
	55582
	62133
	182657
	358619

	
	
	kg/t
	155.08
	156.66
	159.03
	159.50
	158.24

	7
	高炉煤气
	万m3/a
	32947.96
	30676.81
	34542.24
	84447.15
	182614.16

	
	
	m3/t
	877.21
	864.62
	884.11
	737.40
	805.78

	8
	转炉煤气
	万m3/a
	22.04
	18.98
	21.67
	65.72
	128.42

	
	
	m3/t
	0.59
	0.53
	0.55
	0.57
	0.57

	9
	氮气
	万m3/a
	1694.6
	1459.5
	1665.7
	5052.7
	9872.5

	
	
	m3/t
	45.12
	41.14
	42.63
	44.12
	43.56

	10
	氧气
	万m3/a
	2522.9
	2459.5
	2865.7
	7452.7
	15300.8

	
	
	m3/t
	67.17
	69.32
	73.35
	65.08
	67.51

	11
	蒸汽
	t/a
	1333.5
	1148.5
	1310.8
	3976.2 
	7769.0

	
	
	kg/t
	3.55
	3.24
	3.36
	3.47
	3.43

	12
	电
	万kWh/a
	1358.92
	1150.34
	1265.29
	3307.30
	7081.85

	
	
	kWh/t
	36.18
	32.42
	32.39
	28.88
	31.25

	13
	新水
	万m3/a
	23.73
	17.28
	23.31
	66.15
	130.47

	
	
	m3/t
	0.63
	0.49
	0.60
	0.58
	0.58


表8       炼钢工序原辅材料及能源消耗量一览表   (以吨粗钢计) 
	序号
	项目
	单位
	数值

	
	
	
	2016年
	2017年
	2018年

	1
	转炉钢系统
	铁水
	万t/a
	235.44
	217.58
	217.24

	
	
	
	kg/t
	1002.5
	1002.4
	963.9

	2
	
	铁块
	万t/a
	6.17
	6.26
	6.53

	
	
	
	kg/t
	26.3
	28.8
	29.0

	3
	
	废钢
	万t/a
	0.83
	1.98
	8.58

	
	
	
	kg/t
	3.5
	9.1
	38.1

	4
	
	铁合金
	万t/a
	4.75
	4.27
	4.52

	
	
	
	kg/t
	20.2
	19.7
	20.1

	5
	
	熔剂
	万t/a
	11.06
	11.457
	9.89

	
	
	
	kg/t
	47.1
	52.8
	43.9

	6
	
	焦炉煤气消耗
	万m3/a
	80.16
	128.25
	78.21

	
	
	
	m3/t
	0.34
	0.59
	0.35

	7
	
	转炉煤气消耗
	万m3/a
	4788.77
	4710.19
	4557.57

	
	
	
	m3/t
	20.39
	21.70
	20.22

	8
	
	转炉系统电耗
	万kWh/a
	2642.60
	4062.69
	2527.26

	
	
	
	m3/t
	11.25
	18.72
	11.21

	9
	
	精炼及连铸系统电耗
	万kWh/a
	17297.11
	16469.00
	21586.4

	
	
	
	m3/t
	73.65
	75.87
	95.78

	10
	
	生产取水
	万m3/a
	127.60
	76.92
	87.19

	
	
	
	m3/t
	0.54
	0.35
	0.40

	11
	
	转炉氧气
	万m3/a
	12955.57
	12318.51
	12820.1

	
	
	
	m3/t
	55.17
	56.75
	58.86

	12
	
	氮气
	万m3/a
	16206.21
	13759.35
	10561.33

	
	
	
	m3/t
	69.01
	63.39
	48.49

	1
	不锈钢生产系统
	铁水
	万t/a
	5.93
	6.68
	5.31

	
	
	
	kg/t
	836.6
	817.8
	825.7

	2
	
	废钢
	万t/a
	1.41
	1.78
	1.32

	
	
	
	kg/t
	199.2
	217.4
	205.5

	3
	
	铁合金
	万t/a
	0.77
	0.92
	0.76

	
	
	
	kg/t
	108.5
	112.2
	117.5

	4
	
	焦炉煤气消耗
	万m3/a
	84.18
	96.34
	78.02

	
	
	
	m3/t
	11.9
	11.8
	9.7

	5
	
	转炉煤气消耗
	万m3/a
	794.25
	970.50
	852.71

	
	
	
	m3/t
	112.0
	118.8
	106.46

	6
	
	电耗
	万kWh/a
	2154.94
	2376.82
	1830.35

	
	
	
	m3/t
	303.9
	290.9
	228.51

	7
	
	氧气
	万m3/a
	593.26
	670.01
	548.69

	
	
	
	m3/t
	83.67
	82.01
	68.50

	8
	
	氮气
	万m3/a
	1165.08
	1333.37
	1081.71

	
	
	
	m3/t
	164.3
	163.2
	135.04

	9
	
	新水耗
	万m3/a
	8.528
	9.290
	7.4996

	
	
	
	m3/t
	1.20
	1.14
	0.94


表9     轧钢工序原辅材料及能源消耗量一览表   (以吨钢材计) 

	序号
	项目
	单位
	数   值

	
	
	
	2016年
	2017年
	2018年

	
	
	
	开坯
	线材
	开坯
	线材
	开坯
	线材

	1
	钢坯
	万t/a
	120.1
	222
	122.2
	210.5
	103.6
	221.1

	
	
	t/t
	1.025
	1.019
	1.025
	1.015
	1029.821
	1038.028

	2
	焦炉煤气
	万m3/a
	3652
	8439.5
	4142.3
	8049.8
	3499.2
	8318.5

	
	
	m3/t
	31.2
	38.7
	34.8
	38.8
	34.8
	39.1

	3
	转炉煤气
	万m3/a
	--
	7153.2
	--
	9798.6
	--
	8682.7

	
	
	m3/t
	--
	32.8
	--
	32.8
	--
	40.8

	4
	高炉煤气
	万m3/a
	20587
	15799.7
	17693.2
	14730.1
	20755.4
	19258.3

	
	
	m3/t
	175.7
	72.5
	148.4
	71
	206.3
	90.4

	5
	电耗
	万kWh/a
	3098.1
	26519.1
	3204.9
	25489.8
	2785.8
	25319.6

	
	
	kWh/t
	26.4
	121.7
	26.9
	122.9
	27.7
	118.9

	6
	生产取水
	万m3/a
	6.16
	112.9
	14.7
	83.9
	10.6
	103.9

	
	
	m3/t
	0.05
	0.41
	0.12
	0.40
	0.11
	0.49

	7
	氮气
	万m3/a
	1596.8
	26519.1
	1764.5
	12080.8
	1837.8
	12189.2

	
	
	m3/t
	13.62
	121.70
	14.80
	58.27
	18.28
	57.21


表10        动力厂能源及耗能工质消耗一览表  

	序号
	项目
	单位
	2016年
	2017年
	2018年

	
	
	
	热电
	其他

工序
	合计
	热电
	其他

工序
	合计
	热电
	其他

工序
	合计

	1
	焦炉煤气
	万m3/a
	2181
	3477
	5658
	2045
	7
	2052
	5120
	--
	5120

	2
	高炉煤气
	万m3/a
	115093
	--
	115093
	148994
	--
	148994
	142246
	--
	142246

	3
	转炉煤气
	万m3/a
	11038
	--
	11038
	9183
	--
	9183
	9660
	--
	9660

	4
	电耗
	万kWh/a
	3161
	22381
	22543
	3064
	21880
	24944
	2882
	19455
	22337

	5
	生产取水
	万m3/a
	284
	36
	320
	242
	31
	273
	228
	--
	228


  表11      主要污染物年排放量一览表

	项目
	废  气
	废  水

	
	烟(粉)尘(t/a)
	SO2(t/a)
	氮氧化物(t/a)
	COD(t/a)
	氨氮(t/a)

	焦化
	22.17 
	46.34 
	95.80 
	--
	--

	烧结
	126.31 
	1092.50 
	1194.31 
	--
	--

	炼铁
	80.82 
	65.29 
	133.39 
	--
	--

	白灰
	15.62 
	2.62 
	113.15 
	--
	--

	转炉炼钢
	95.46
	0
	0
	--
	--

	不锈钢冶炼
	29.91
	0
	0
	--
	--

	热轧
	15.47 
	22.06 
	260.08 
	--
	--

	动力
	5.72 
	3.17 
	100.69 
	--
	--

	合  计
	391.48
	1231.98
	1897.42
	21.060
	0.595

	总量控制指标
	8564.2485
	2458.2200
	4528.2160
	596.16
	23.846

	评价
	--
	满足要求
	满足要求
	满足要求
	满足要求


